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建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測及訓練實施要點
建築管理組
發布日期：2020-04-24

內政部109.4.24台內營字第1090805879號令訂定發布，除第五點及第六點生效
日期另定外，自即日生效

一、內政部（以下簡稱本部）為避免建築物結構用混凝土細粒料混摻電弧爐煉鋼
爐碴（石），以維護混凝土材料品質，特訂定本要點。

二、本要點所稱檢測方法，指機關（構）、學校、團體、個人等（以下簡稱申請
單位），檢送建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測方法
經本部認可者。

前項檢測方法內容應包含檢測原理、頻率、步驟、合格判定標準及可能產生
廢棄物之處理等。檢測方法如涉及專利，申請單位應為專利權人，或檢附專
利權人之授權書或意向書。

三、本要點所稱訓練單位，指機關（構）、學校、團體等，檢送建築物結構用混
凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測訓練計畫（以下簡稱訓練計畫）經
本部同意者。

申請單位依第二點規定檢送檢測方法時，應一併檢送訓練計畫。

四、除涉及專利之檢測方法外，經本部認可檢測方法之申請單位，應同意訓練單
位採用其檢測方法辦理訓練，並為必要之指導及協助。
訓練單位辦理訓練應依申請單位之指導。

五、混凝土供應者應辦理建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）之
自主檢測，規定如下：

（一）混凝土供應者應依檢測方法建立細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測
管理流程、表單文件及不合格品管制程序。

（二）混凝土供應者應置取得訓練單位訓練合格證明之檢測人員，由檢測人
員按日對不同產源粒料依中華民國國家標準CNS四八五粒料取樣法取
樣，以檢測方法進行檢測並製成紀錄，檢測結果如有不合格情形，該
批次粒料不得使用。

六、申報勘驗作業：

建築物承造人會同監造人於各層樓版申報勘驗時，應檢附前次樓版澆置混凝
土用細粒料之建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測報告
書（附件）送當地主管建築機關備查。

七、依第三點規定檢送之訓練計畫應包含下列事項：

（一）單位介紹：組織、屬性及行政人力配置。

（二）檢測方法：限本部認可之檢測方法（含本部認可文號）。檢測方法如
涉及專利，檢送訓練計畫之單位應為專利權人，或檢附專利權人之授
權書或同意書。

（三）檢送訓練計畫與檢測方法之單位不同時，應檢附檢測方法申請單位提
供指導之文件（檢測方法說明及注意事項）。
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（四）訓練場地：其用途應供教學、講習或集會使用，且應符合建築、消防
等法規規定，並檢附其所有權人或管理權人之書面同意文件。

（五）設備：教學設備種類及使用器材。

（六）課程規劃：課程內容（應包含爐碴（石）性質、爐碴（石）對混凝土
之影響、檢測方法及原理、檢測作業法規及其它相關法律責任等）、
時數及講習教材。

（七）師資：授課人員名冊、學經歷資料及授課同意書。

（八）收費標準：費用項目及成本分析。

（九）考核規劃：說明教學考核、學員考核、結業證書核發（含證書格式）
及諮詢輔導等。

前項訓練計畫經本部同意，期限為五年，期滿前應重新申請。

訓練計畫如有變更，應重新報請本部同意。

八、受訓人員於訓練完畢並經考核合格者，由訓練單位發給結業證書，並於訓練
單位網站公開相關資訊。

九、訓練單位應於每季檢附受訓合格人員名冊（含訓練日期及地點）提報本部備
查。

十、訓練單位應將訓練資料（訓練日期、地點、課程內容、授課及受訓人員之出
席紀錄、考核紀錄及相關照片）保存至少三年。

十一、本部得派員查核訓練單位並取閱有關資料，訓練單位應配合辦理。

十二、訓練單位如有未依訓練計畫執行情事，本部得廢止其訓練計畫同意，經廢
止訓練計畫同意之訓練單位，二年內不得再行申請。

最後更新日期：2020-04-24
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